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OCENA STANU TECHNICZNEGO WIEZ"Y CISNIEN W BEDZINIE
ZALACZNIK Z1: WYNIKI BADAN CHEMICZNYCH

INSTYTUT METALURGII ZELAZA
im. Stanistawa Staszica
INSTITUTE FOR FERROUS METALLURGY
ul. Karola Miarki 12-14, 44-100 Gliwice Poland tel. (032) 2345-200 fax (032) 2345-300

T-3895
General Electric Aircraft Engines
Zaklad Chemii Analitycznej 755/17/N0 0070/BC Data: 10.11.2017
Raport z badan Nr 01024/17
Zleceniodawca: Rzeczoznawstwo i Projektowanie w Budownictwie - Zbigniew Pajak, ul.Skowronkéw
66a, Bielsko-Biala, 43-300

osoba kontaktowa: Tel. 33 8214033, Fax
Nr zlecenia zdn. 8.11.2017

Omakowanic | bez oznakowania Rodzaj badanego materiatu:stal
: Jednostka Wynik : Baduic
Ozaczenie miary i Y o Procedura badawcza, metoda badan, urzadzenie nm;::‘
C % 0.028 £0.005 3/CHEM 4 ed.Jul 2012, OES iskra Magellan Q8 Bruker Tak
Cr % <0.010 3/CHEM.4 cd. Jul 2012, OES iskra ,Magellan Q8 Bruker Tak
Cu % 0.043 £0.004 3/CHEM ed.,Jul 2012, OES iskra ,Magellan Q8 Bruker Tak
Mn % 0.30 +0.02 3/CHEM.A ed. Jul 2012, OES iskra Magellan Q8 Bruker Tak
Mo % < 0.005 3/CHEM,4 ed.Jul 2012, OES iskrs ,Mageilan Q8 Bruker Tak
Ni % 0.023 £0.004 J/CHEM,4 ed_Jul 2012, OES iskra ,Magellan Q8 Bruker Tak
\4 % < 0.003 3/CHEM 4 ed.Jul 2012, OES iskra ,Magellan Q8 Bruker Tak
Uwagi:

* - niepewno$¢ pomiaru okreslona jako niepewnosé rozszerzona, wspolczynnik rozszerzenia k=2, poziom ufnodci 95%

Data przyjecia probek do badan: 2017-11-09 | Data zakoficzenia badan: 2017-11-10

Badania wykonal: Waldemar Spiewok

Raport sporzadzil: Marta Kubiczek
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Kontrolowal i akceptowat: r,L\Lt")

Autoryzowal (wg wymagan PCA): =

)

iﬁbjm poboru probki I/'r

Przedstawione wyniki odnoszg sig wylgeznie do wymi neh przedmiotéw badan
Bez pisemnej zgody Instytutu Metalurgii Zelaza raport nie moze byé powielany inaczej jak tylko w calodei

Stroma 121




